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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по разработке Стандарта организации

            «Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог»

1. Общие требования

Настоящее техническое задание (ТЗ) предусматривает разработку стандарта организации  «Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог».
Стандарт СРО должен быть направлен на реализацию программы, принятой Министерством регионального развития совместно с Министерством транспорта и Национальным объединением строителей по актуализации СНиПов и ГОСТов, гармонизации Российских и европейских норм.
В стандартах необходимо на основе анализа состояния и основных тенденций развития дорожной отрасли, отечественного и зарубежного опыта применения современных методов  ремонта, отразить перспективные технологии, нормировать требования по обеспечению безопасности и удобства дорожного движения при проведении ремонтных работ.
Стандарт организации должен носить комплексный характер, связан со стандартами, разработанными СРО «Союздорстрой», и не противоречить стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

2. Основание для разработки

П.25.1 Приказа Минрегионразвития № 624 и п.16 Программы стандартизации  Национального объединения строителей на 2010-2011 гг.
3. Исходные данные: Законодательная и правовая, техническая и методическая база РФ в части регулирования дорожной деятельности, в том числе:

Федеральный закон РФ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации,
ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог»,
ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного, движения»,
ОДМ 218.1.001.-2005 «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства»,
Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №160.
4. Состояние вопроса
Существующие в нормативных документах принципы ремонта и содержания дорог используют различные квалификационные признаки и характеристики объектов.

Классификация автомобильных дорог, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.05 № 296-ст, определяет отнесение автомобильных дорог к классам и категориям, учитывая назначение и условия движения транспорта, и не ориентирована на задачи дорожно-хозяйственной деятельности.

Требования к транспортно-эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, предъявляемые ГОСТ Р 50597-93 и Классификацией по группам по содержанию автомобильных дорог общего пользования, городских дорог и улиц, сельских дорог и улиц объединены в группы, учитывающие интенсивность движения на дорожных объектах и не отражают реальные условия их эксплуатации.
До настоящего времени не существует нормативно-технического документа, определяющего параметры, по которым должно оцениваться качество состояния дорожной сети в целом. Эксплуатационные показатели состояния отдельных объектов дорожной сети и сети в целом свидетельствуют о необходимости их существенного повышения.
Разработана Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, но не отработана практика назначения вида ремонта и выбора технологии ремонта асфальтобетонных покрытий на дорожных объектах, с учетом возможностей ведения ремонтных работ в условиях интенсивного движения транспорта и воздействий на окружающую среду.

5. Основные цель и задачи разработки стандарта
Цель разработки - совершенствование нормативной базы саморегулирования и участие в техническом регулировании в дорожно-строительной отрасли для обеспечения требований безопасности и удобства участников дорожного движения. Повышение качества и эффективности ремонта асфальтобетонных покрытий, автомобильных дорог, широкое внедрение инновационных технологий.
6. Характеристика объекта стандартизации

Стандарт должен отвечать цели совершенствования производства и обеспечения качества и эффективности ремонта асфальтобетонных покрытий, а также отражать современный уровень отечественных и зарубежных научно-технических достижений в отрасли.

7. Разделы стандарта и перечень основных требований, установленных стандартом

Стандарт должен быть разбит на модульные блоки, каждый из которых является отдельным стандартом в составе СТО «Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог». Каждый модульный блок содержит описание технологий ремонтных работ по видам работ, указанным в Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе:
Модульный блок №0. Общие положения.
Модульный блок №1. Устройство защитных слоев и слоев износа (Раздел III, п.2.б. Классификации):
- Устройство шероховатого покрытия с использованием горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство тонкого защитного слоя использованием горячей укатываемой асфальтобетонной смеси;
- Устройство поверхностной обработки с последовательным и синхронным распределением вяжущего и чёрного щебня;
- Устройство защитного слоя  с использованием литой эмульсионно-минеральной смеси методом «Сларри Сил»;
- Устройство шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии.
Модульный блок №2. Восстановление изношенных покрытий (Раздел III, п.2.в. Классификации):
- Устройство асфальтобетонного покрытия с использованием регенерированной асфальтобетонной смеси;
Модульный блок №3. Ликвидация колей и других неровностей (Раздел III, п.2.г. Классификации);
- Устранение колеи двухстадийным методом с устройством шероховатого тонкослойного покрытия по высокотемпературной технологии;
- Ликвидация колеи в зимних условиях с использованием литых асфальтобетонных смесей;
- Ремонт локальных участков с ликвидацией волн, наплывов и колеи.
Модульный блок №4. Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий, (Раздел IV, п.2.в. Классификации):
- Заделка выбоин, размером до 1 м2 с использованием холодных битумоминеральных смесей и пакетированных материалов, влажных органоминеральных смесей и укатываемых асфальтобетонных смесей;
-Заделка выбоин и ям размером более 1 м 2 с использованием укатываемых и литых асфальтобетонных смесей;
- Устранение шелушения, выкрашивания и других дефектов на отдельных участках покрытия с использованием пропиточных  составов;
- Исправление  кромок покрытий, с использованием укатываемых и литых асфальтобетонных смесей;
- Заливка трещин шириной до 5 мм с использованием битума или мастики;
- Заливка трещин шириной от 5мм  и более с использованием герметизирующих составов и мастик, методом пневмонабрызга;
-Устранение сетки трещин с использованием укатываемых и литых асфальтобетонных смесей.
Модульный блок №5. Восстановление сцепных свойств покрытия на локальных участках:

- Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума (Раздел IV, п.2.б. Классификации);
- Устройство изолирующего слоя на участках длиной до 50 м для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и сетки трещин (Раздел IV, п.2.е. Классификации);
- Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м, (Раздел IV, п.2.ж. Классификации).

Каждый блок должен содержать 

Область применения

Нормативные ссылки

Общие положения

Термины и определения

Требования к исходным компонентам

Требования к конечному продукту (полуфабрикату)

Методы (технология) производства работ с указанием перечня оборудования и механизмов для выполнения.

Контроль качества

Охрана окружающей среды 

Приложения

В каждом блоке (стандарте) представлены современные и перспективные технологии работ по указанным направлениям и в них установлены: 
Область применения

Нормативные ссылки

Общие положения и требования к проведению работ
Термины и определения

Классификация 

Методы (технология) производства работ 
в том числе:

- перечень оборудования и механизмов 
- требования к оборудованию и материалам, методам и средствам измерений, используемым в процессе (работе).

- последовательность выполнения отдельных технологических операций (работ) с приведением при необходимости принципиальной технологической схемы; 

- способы и/или приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах;

- требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в технологических процессах; 

- допуски, припуски, напуски, которые необходимо соблюдать для оптимального проведения технологического процесса; 

Методы контроля качества.
Требования безопасности и/или охраны окружающей среды (для технологических процессов, проведение которых связано с риском техногенных катастроф, аварий, реальной или потенциальной опасностью для жизни или здоровья человека, возможностью загрязнения окружающей среды).
Требования по эксплуатации, хранению, перевозке, реализации и утилизации продукции;

Требования к контролю состояния объектов.

Приложения

8. Основные источники

Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г №184-ФЗ «О техническом регулировании».
Приказ Минтранса РФ№ 160 от 6 августа 2008 г. Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению.
ГОСТ 8.310-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная служба стандартных справочных данных. Основные положения.

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4—2004 Стандартизация в Российской Федерации. Общие положения.
ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС)001-96) 001-2000 Общероссийский классификатор стандартов.
ОК 002-93 Общероссийский классификатор услуг населению.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.07.01-89 Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог (Минавтодор РСФСР).
При разработке стандарта учесть зарубежные документы из банка переводов ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

Разработку стандарта производить в соответствии с СТО НОСТРОЙ 1.0. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Основные положения», СТО НОСТРОЙ 1.1. «Система стандартизации Национального объединения строителей. Стандарты национального объединения строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, учета, изменения и отмены», СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 2.0.-2010 «Основные положения», СТО СОЮЗДОРСТРОЙ 3.0.-2010 «Порядок разработки, оформления, изменения и учета стандарта саморегулируемой организации», ОДМ 218.1.002-2010 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
Учесть при разработке стандарта европейские нормы, СТБ EN, ТКП EN.
9. Этапы работы 

9.1. Организация разработки стандарта и составление технического задания:
- сбор, изучение и анализ материалов по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог;
- составление проекта технического задания;
- согласование и утверждение технического задания.
9.2. Разработка первой редакции проекта стандарта и рассылка его на отзыв:
- разработка стандартов с краткой пояснительной запиской по каждому модульному блоку;
- разработка первой редакции стандарта с составлением пояснительной записки ко всему документу;
- разработка проекта плана мероприятий по внедрению стандарта;
- рассылка проекта стандарта.
9.3. Обработка всех поступивших отзывов и разработка второй и последующих редакций проекта стандарта:
- сбор и обработка поступивших отзывов по проекту стандарта (составление сводки ответов);
- доработка проекта стандарта и проекта плана мероприятий по его внедрению с учётом замечаний и предложений;
- составление окончательной редакции проекта стандарта и передача его на согласование и утверждение.
9.4. Подготовка, согласование и предоставление проекта стандартов на утверждение:
- согласование проекта стандарта с проведением  при необходимости согласительных совещаний по перечню согласования;
- согласование проекта стандартов и плана мероприятий по внедрению стандарта с СРО «Союздорстрой»;
- предоставление проекта стандарта с необходимой документацией Заказчику;
- рассмотрение проекта стандарта, его утверждение и регистрация.
10. Требования к оформлению
Результаты работы должны быть представлены в печатном виде в форме сброшюрованных альбомов (формат А4, цветные иллюстрации) и в электронном виде на СД диске в формате doc.

11. Требования к составу Исполнителей. Доктора, кандидаты технических наук и инженеры, имеющие разработки, публикации и монографии по данной тематике. Состав основных разработчиков указан в приложении.
Приложение к техническому заданию
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